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H CLIENT  Anicolor - Sistemas de Aluminio
Adresse Zona Industrial de Oia, Apartado 6

anicolor 3770-908 Oi4 - Oliveira do Bairro

Sistemas de Aluminio Téléphone +351 234 729 420 | E-mail tecnico@anicolor.pt

DESCRIPTION DE LE PRODUIT TESTE*

CxL0o0sAiz Systeme AM - Ouvrant Caché Aluminium Bois avec Rupture
Thermique - Fenétre oscillo-battante de couleur 2AC Satin et
intérieur en merisier, a deux vantaux a frappe d’axe vertical
latéral, de dimensions 1.23 mx 1.48 m (LxH) et un double vitrage
d'une épaisseur nominale de 36 mm (feuilleté Stratophone 66.2
+ 10 mm lame d’air + feuilleté Stratophone 66.2).

Référence interne CXLO05A/22
Référence cliente* Systeme AM - Ouvrant Caché Aluminium Bois avec
Rupture Thermique

BASE SUR LES RAPPORTS D’ESSAI
— CXL009/22 du 28 février 2022

ESSAIS REALISES ET RESULTATS

Caractérisation réalisée selon la norme EN 14351-1:2006+A2:2016 — Windows and doors - Product standard,
performance characteristics - Part 1: Windows and external pedestrian doorsets. Itecons est un Organisme Notifié
(NB 2211) pour le marquage CE dans le cadre du Reéglement sur les Produits de Construction.

, CONDITIONS RESULTAT /
ESSAI SITEDE L'ESSAl  cyyironnemenTales  OBSERVATIONS o /20 1ion
Détermination de la perméabilité a 'air de portes 16.8°C
Itecons 2 40.9 % HR Classe 4
et fenétres (EN 1026:2016; EN 12207:2016) ’
102.21 kPa
Détermination de la I'étanchéité a I'eau de portes L7.0%C
Itecons 2 41.3 % HR Classe E1200
et fenétres (EN 1027:2016: EN 12208:1999) ’
102.26 kPa
Détermination de la résistance au vent de portes 18.0%C
Itecons 2 30.1 % HR Classe C5
et fenétres (EN 12211:2016; EN 12210:2016) °
101.51 kPa

En vue de la émission d'une déclaration de conformité pour les essais de perméabilité a I'air, étanchéité a I'eau et résistance au vent, selon les normes EN 12207:2016,
EN 12208:1999 et EN 12210:2016, respectivement, l'incertitude de mesure associée aux résultats n'a pas été considérée.

Ce rapport ne contient pas toutes les informations requises par la norme NP EN ISO/IEC 17025, comme convenu avec le client, qui peuvent étre fournies sur demande du client.

Auteur technique Responsable technique Direction
|
Andomio Vlizina /\(ww ECoR Document validé
Anténio Vieira Nuno Sim&es

Technicien Supérieur Superviseur Technique et Scientifique

REMARQUES:

Ce rapport ne remplace pas la consultation des rapports d’essais qui ont servi de base, pour une analyse compléte et I'interprétation des résultats.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, sauf par accord écrit de Itecons.

Les résultats présentés concernent uniquement les objets soumis aux essais et s'appliquent a I'échantillon tel que réceptionné. page 1/1
Les données signalées avec * ont été fournies par le client et sont sous votre seule responsabilité.
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